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Tabela reaktywnosci zwigzkow chemicznych i wybranych przewodow termoplastycznych.

Informacje w ponizszej tabeli zawierajg dane uzyskane z badan nad reakcjami wybranych zwigzkow
chemicznych i oferowanych przewodow termoplastycznych. Badania przeprowadzono standardowymi
technikami laboratoryjnymi za pomocg surowych materiatdw dostarczonych przez producenta. Tabela ma
charakter informacyjny. Informacje w niej zawarte nie moga byc w zaden sposob traktowane jako gwarancja,
udzielana wprost jak i domniemana.

Dane z tabeli opisuja reakcje przy zastosowaniach w normalnym cisnieniu atmosferycznym,
Z przeptywem pod ciezarem wiasnym cieczy i przewodami nie podlegajgcymi dodatkowym obcigzeniom
zwigzanym z ciSnieniem wewnetrznym czy temperaturg. Prosimy wzig¢ pod uwage, ze faktyczna
reaktywnos¢ danych substancji wynika z wielu roznych zmiennych i przed faktycznym wdrozeniem
rozwigzania nalezy dokonac niezbednych testow w konkretnych warunkach. Czynniki, ktore maja szczegolne
znaczenie:

Sktad chemiczny materiatu: reaktywnoS¢ przewodow z tworzyw sztucznych jest Scisle powigzana
z reaktywnoscig materiatow uzytych do jego wytworzenia.

Stezenie zwigzku chemicznego: w ogolnosci reaktywnosc tworzyw sztucznych wzrasta wraz ze stezeniem
uzywanych chemikaliow.

Temperatura: reaktywnos¢ wzrasta wraz ze wzrostem temperatury. Z tego wtasnie powodu tabela podaje
temperatury tam, gdzie roznig sie od pokojowe;.

Obcigzenie: napigcia wewnetrzne, cisnienie czy nacisk skraca zywotnoSC przewodu i wplywa na
reaktywnosc.

Mieszaniny zwigzkow chemicznych: fakt, ze dany przewod jest odporny na dany zwiazek chemiczny nie
znaczy, ze bedzie odporny na ich mieszaning (ktora moze mieC zupetnie odmienne witasciwosci
fizykochemiczne).

Uzyte w tabeli skroty i oznaczenia:

R — odporny

nr — nie odporny

L — ograniczona odpornosc (mozliwe puchnigcie lub rozmiekczenie przewodu)
T(°C)/L — ograniczona odpornos¢ / maksymalna temperatura pracy

T(°C) — zwigzek chemiczny testowany do podanej temperatury

(<) - zwigzek chemiczny nie testowany

0 - odporny (przy produktach PTFE/FEP/PFA w przypadku, gdzie nie byto mozliwe sprawdzenie reaktywnosci
wszystkich zwigzkow chemicznych w szerokim zakresie temperatur roboczych podano jedynie podstawowa
reaktywnosc bez badania maksymalnej temperatury pracy)

a — w kontakcie przewodu z danym zwigzkiem chemicznym wskazane jest korzystanie ze ztgczek ciasno
obejmujacych przewod zarowno z zewnatrz jak i z wewnatrz. Nie zaleca sie korzystania ze ztgcz wtykowych

b — dlugotrwate uzywanie przewodow PA z maksymalng temperaturg przekraczajgcg 65°C powoduje
zachodzenie reakcji hydrolizy. Gtownym katalizatorem jest obecnos¢ kwasow.
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PU ester

PU ether

L <
Zwigzek chemiczny Wzor Stezenie A

|

a B
0-fenylfenol
1-chlorodekan C,,H,:Cl - - - - -
1,2-dichloroetan CH,Cl, - 60/L | O |20/  20L
1,4-butanodiol, BDO C4H1002 Roztwor wodny lub ciato state 20 0 R | R
2-choloroetanol C,H,CIO Roztwér wodny lub ciecz nr - nro|onr
N AN A R N R
Acetanilid CgHNO - - - R | R
Acetofenon C,Hz0 - - 0 |20L | 20
Aceton CszNO - = 0 20 R
Aceton C,H,0 10% w wodzie - 0 L L
Aceton CH0 - 60L | O | 200 L
Acetonitril C,H.N - - 0 - -
Acetylen Csz = R 0 - 20
Acetyloaceton C,H,0, - - - - -
Acetylonitryl CHN : : 0 L R
Acetylooctan etylu C6H1003 - - - - -
Akrylan butylu C.H,,0, - - - L | L
Akrylan etylu C,H0, - - - L R
Aldehyd benzoesowy CH0 - 40L | 0 | 200 L
Aldehyd krotonowy C,H0 - - - 2oL | L
Aldehyd octowy CH,0 40% w wodzie 400 | O |20 | L
Aldehyd salicylowy C;H,0, - - 0 - -
Alkohol allilowy CH0 - - 0 |20L | R
Alkohol benzylowy C.H0 - 20 O L R
Alkohol diacetonowy CeH1202 - 60/L | O - -
Alkohol etylowy C,He0 Roztw6r wodny lub ciecz, <10% 3L | 0 R R
Alkohol furfurylowy CSHGOZ Roztwor wodny lub ciecz 40 - J20L ) L
Alkohol heksylowy CeH,,0 - - - - -
Alkrylan etylu CgH:0, - - - | nr |20
Atun - Roztwdr wodny R R R
Atun potasowy KAI(SO,) Roztwér wodny lub ciecz - - - =
Amoniak, ptynny NH, - R 0 L R
Amoniak, suche pary NH, = L 0 R R
Anilina CHN - 20 | O nro| L
Antymonian sodu Na0,Sb Roztwor wodny Iub ciato state - - R R
Arsenian wapnia Ca,As,0 Stezony lub maz 60 - R R
Asfalt - - L - L L
Azot N, - L 0 - -
Azotan amonu (NH)NO, Roztwor wodny Iub ciato state R 0 R R
Azotan baru Ba(NO,), Roztwdr wodny lub ciato state - - - -
Azotan cynku Zn(NO,), Roztwér wodny lub ciato state - E E E
Azotan glinu AI(NO,), Roztwér wodny lub ciato state - - R R
Azotan magnezu Mg(NO,), Roztwdr wodny lub ciato state - - R R
Azotan miedzi Cu(NO,), Roztwor wodny lub ciato state nr - R R
Azotan niklu Ni(NO,), Roztwdr wodny lub ciato state - - R R
Azotan otowiu Pb(NO,), Roztwdr wodny lub ciato state - - - -
Azotan potasu KNO, Roztwér wodny lub ciato state 40/L - R R
Azotan rteci Hg(NO,), Roztwér wodny lub ciafo state - . R R
Azotan sodu NaNo, 3% w wodzie R 0 R | R
Azotan sodu NaNo, Roztwdr wodny lub ciato state R 0 R R
Azotan srebra AgNO, Roztwor wodny lub ciato state - 0 R R
Azotan wapnia Ca(NO,), Roztwdr wodny lub ciato state 60 - R R
Azotan Zelaza Fe(NO,), Roztwdr wodny lub ciato state - R R R
Azotyn sodu NaNo, Roztwor wodny lub ciato state nr - R R
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Benzen
Benzoesan sodu
Benzoesan wapnia
Benzyloamina
Benzyna bezotowiowa
Benzyna uniwersalna
Bezwodnik maleinowy
Bezwodnik octowy
Biodiesel

Biodisel 100%
Bitumen

Boraks

Brom, ptynny

Bromek acetylu
Bromek amonu
Bromek baru

Bromek benzylu
Bromek cynku
Bromek glinu

Bromek litu

Bromek metylu
Bromek potasu
Bromek sodu

Bromek wapnia
Bromian potasu
Bromian sodu
Bromian wapnia
Bromobenzen
Bromobutan
Bromoform

Butadien

Butan, lotny

Butanal

Butanol

Butanon

Butanotiol

Butylen

Butyloamina
Butylphenol

C
Chlor, postac gazowa
Chlor, skroplony
Chloran potasu
Chloran potasu
Chloran sodu

Chloran wapnia
Chlorek acetylu
Chlorek allilu

Chlorek amonu
Chlorek amonu
Chlorek anilinowy
Chlorek baru

Chlorek benzoilu

Wzor

6 6
C,H,Nao,
Ca(C.H,0,),

C,H,N

CHO

4273

C,H.O

463

Na,B 4O7x10H 0
Br,
CZH3Br0
NH,Br
BaBr,
C,H.Br
ZnBr,
AlBr,
LiBr
CH,Br
KBr
NaBrO0,
CaBr,
KBrO,
NaBr
Ca(Br0,),
G H.Br
C,H,Br
CHBr,
C,H,
C4H10
C,H.0
C H O

410

C,H;0

C4H8

Cl,
Cl,
KCIO,
KCIO
NaClO,
Ca(Clo,),
C,H,CIO
C,H.CI
(NH,)CI
(NH,)CI
CHLCIN
BaCl,
C.HCIO

Stezenie

Roztwor wodny lub ciato state

Roztwdr wodny lub ciato state

Roztwadr wodny lub ciato state

Roztwor wodny lub ciato state

Roztwdr wodny lub ciato state
Roztwor wodny lub ciato state
Roztwor wodny lub ciato state
Roztwdr wodny lub ciato state
Roztwdr wodny lub ciato state
Roztwor wodny lub ciato state

Roztwor wodny lub ciato state

Roztwdr wodny lub ciato state
Roztwadr wodny
Roztwadr wodny lub ciato state
Roztwdr wodny lub ciato state

3% w wodzie
Roztwdr wodny lub ciato state
Roztwor wodny lub ciato state
Roztwor wodny lub ciato state
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Zwigzek chemiczny Wzor Stezenie

Chlorek benzylowy CHCl S

Chlorek chloroacetylu C,H,Cl,0 - -
Chlorek chlorobenzylu - -
Chlorek chromylu Cro,Cl, - -
Chlorek cynku Zncl, Roztwor wodny lub ciato state 60/L
Chlorek cyny SnCl, Roztwdr wodny lub ciato state -
Chlorek cyny SnCl, . .
Chlorek glinu AICI, do 40% w wodzie 20
Chlorek izopropylu, 2-chloropropan C,H,Cl - -
Chlorek litu LiCl Roztwdr wodny lub ciato state -
Chlorek magnezu Mg(Cl, Roztwor wodny lub ciato state, 50% R
Chlorek metylenu CH,Cl, - nr
Chlorek metylu, Freon 40, R 40, UN 1063 CH,CI - 20
Chlorek miedzi CuCl, Roztwor wodny lub ciato state nr
Chlorek miedzi CuCl - -
Chlorek niklu NiCl, Roztwor wodny lub ciato state -
Chlorek ofowiu PbCl, - -
Chiorek poliwinylidenu CH,Cl, - -
Chlorek potasu KCl - 20/L
Chlorek rteci HgCl, - -
Chlorek siarki SCI - -
Chlorek sodu NaCl Roztwdr wodny lub ciato state R
Chlorek sulfurylu S0,Cl, . nr
Chlorek tiofosforylu Cl,PS - -
Chlorek tionylu SOCl, - nr
Chlorek tosylu CH,CI0S - -
Chlorek wapnia CaCl, Roztwor wodny lub ciato state R
Chlorek zelaza FeCl, Roztwor wodny lub ciato state 20
Chlorek zelaza FeCl, Roztwér wodny lub ciato state nr
Chlorki Cl- 5% in CCl, 20/L
Chlorobutan CH,Cl - -
Chloroetan C,H,Cl - 20
Chloroethanol C,H.CIO - -
Chlorofenol - - nr
Chloroform CHCI, - 40/L
Chloroheksanol CeH,;,0Cl - -
Chlorohydryny - - nr
Chloromréwczan etylu C,H,CIO, - -
Chlorooctan etylu C,H,CI0, - -
Chlorooctan metylu C,H,ClO, - -
Chloropentan, chlorek amylu CH, Gl = 40/L
Chloropikryna CCI,NO, - -
Chloropropen, chlorek allilu C,H,Cl - -
Chlorotrimethylsilan C,H,SiCl - -
Chlorowodorek fenylohydrazyny CeH N2-HCI Roztwor wodny lub ciato state -
Chloryn sodu NaClo, Roztwor wodny lub ciato state nr
Cholerk winylu CH,Cl - 20
Cholorobenzen CeH,Cl - nr
Chromek potasu K,Cr0, Roztwdr wodny lub ciato state .
Chromian sodu Na,Cr0, Roztwor wodny lub ciato state -
Chromian wapnia CaCrO0, - -
Cydr - - 20
Cyjanek miedzi CuCN - nr
Cyjanek potasu KCN Roztwor wodny lub ciato state -

PA12 EHFa
PTFE-PFA

T O O O o o

o

O O O O o o

nr

nr

o XX P? WV X1/ I

nr
nr

20/L
20/L
20/L

20
20

xx X XWXV XWXV W/ =W

PU ester
PU ether




PNEUMATIG

Lider w Fneumaiycc

PNEUMATIG | GDYNIA, UL.WIELKOPOLSKA 158 TEL.+48 58 622 49 22 www.pneumatig.eu

PU ester

PU ether

i <C
. . ‘ . . I
Zwigzek chemiczny Wzor Stezenie | w g
L .
— LL N
SEE S 2
Cyjanek rteci Hg(CN), - - - R R
Cyjanek sodu NaCN Roztwdr wodny lub ciato state - 0 R R
Cyjanek srebra AgCN - - 0 R R
Cyjanian wapnia Ca(CN), - - - R R
Cyjanooctan etylu - - - 0 - -
Cyjanowodor HCN Roztwor wodny - 0 R R
Cykloheksan CH,, - 80/L 0 nr nr
Cykloheksanol CH,,0 - 40/L 0 | 20L | S
Cykloheksanon CeH, 0 - 40/L 0 nr L
Cytrynian magnezu CsHMgO0, - - - R R
Czterochloran wegla ccl, - nr 0 nro| 200
Czterochlorek krzemu Sicl, = - - R R
O A
Dekalina - - 20 - 20/L L
Dekan - - - - nr 20/L
Dekatlenek tetrafosforu U7, - - - - -
Dekstroza CeH,.0 Roztwor nienasycony - - R R
Dekstryny (CH,,0,), Roztwér wodny lub ciato state - 0 R R
Destylat z burakéw cukrowych - - - 0 - -
Detergenty (syntetyczne, MDI) CsH, (N0, - 20 - R R
Dibromek propylenu C,HBr, - - - - -
Dibromobenzen C,H,Br, - - - - -
Dibromometan CH,Br, - - - - -
Dibromopropan - - - - - -
Dibutylamina CgH N Roztwdr wodny lub ciecz - - nro| 20
Dichlorek hydrazyny Roztwor wodny lub ciato state - - - -
Dichlorek propylenu C,HCl, - - - nr nr
Dichlorek siarki SCl, - - - - -
Dichlorobenzen CeH,Cl, - - 0 nr nr
Dichlorodimetylosilan C,HClSi - - - - -
Dichloroetylen CH,Cl, - 20 0 nr nr
Dichloropropylen C,H,Cl, - - - nr nr
Dichlorotoluen C,HLl, - - - - -
Dichromian amonu (NH,),Cr,0, Roztwér wodny lub ciato state - - - -
Diemetyloacetamid C,H;NO - - 0 - -
Dietanoloamina C,H,,NO, Roztwdr wodny lub ciecz 60 0 20 20
Diethylenetriamine CeHiN, Roztwor wodny lub ciecz - - - -
Diethyloamina CH,N Roztwdr wodny lub ciecz - 0 - -
Difenyloeter C,H,0 - - - - -
Difluorek amonu NH,HF, Roztwor wodny lub ciato state - - - -
Diizobutylen CeH, - - - - -
Dimetylo-1,5-heksadien C7H12 - - - - -
Dimetylo-4-heptanol CH,;0 - - - - -
Dimetyloamina (CH,),NH Roztwor wodny lub gaz - 0 nr -
Dimetyloanilina CH, N - - - - -
Dimetyloformamid C,HNO - RIL 0 L R
Dimetyloftalan C,H,0, - - 0 - -
Dimetylosulfotlenek C,H,08 - 40/L 0 20 R
Dioksan C,HO, - R 0 - R
Dioksolan CH0, - - - - -
Dipenten CiHig - - - nr nr
Disiarczek amonu (NH,),S Roztwér wodny lub ciato state 20 0 R R
Ditionin sodu Na,S,0, Roztwor wodny lub ciato state - - - -
Ditlenek siarki S0, - 20/L 0 R R
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Zwigzek chemiczny Wzor Stezenie A
|
xR
Diwinylobenzen Gt S = = S =
Dwuchromian potasu K,Cr,0, - 20/L - R R
Dwuchromian sodu Na,Cr,0, Roztwor wodny lub ciato state - 0 R R
Dwusiarczek wegla Cs, - 401L - | 20/L
Dwutlenek azotu NO, - - 0 - -
Dwutlenek chloru clo, - 20/L 0 - -
Dwutlenek wegla co, - R 0 - R
N N N SR AN R
Epichlorhydryna C,HCIO - - - R R
Estry kwasow ttuszczowych - - R - L L
Etanol CH0 - 40/ - L L
Etanoloamina C,H,NO Roztwor wodny lub ciecz - 0 20 20
Etanotiol CHS - - 0 - -
Etanotiol CHeS - - - nr nr
Eter chlorometylowo-metylowy, MOM-CI, CMME C,H.CIO - - - - -
Eter dibutylu CgH,s0 - - - nro| 20/L
Eter dietylowy CH,,0 - 20 - e 20
Eter diizopropylu CH,,0 - - 0 | 20L | 20L
Eter etylowy CH,0 = 30/L 0 nr nr
Eter izoamylowy C,H,,0 - - - . .
Eter monometylowy glikolu dipropylenowego = = = = = =
Eter tert-butylowo-metylowy - - - 0 - -
Etery benzylowe - - - - - -
Etylo-1-heksanol - - - - 20 20
Etylobenzen CH, - - 0 nr nr
Etylonodiamina CHN, Roztwor wodny lub ciecz - 0 L R
Fenol CeH0 3% w wodzie nr 0 | 200 R
Fenol CeHe0 - nr 0 | 2L | R
Fenylhydrazyna CoHeN, - - - | 201 | 200
Flourek amonu (NH,F Roztwor wodny lub ciato state - 0 R R
Flourek sodu NaF Roztwor wodny lub ciato state - - R R
Fluorek glinu AlF, Roztwér wodny lub ciato state 20 - R R
Fluorek miedzi CuF - 20/L - R R
Fluorek potasu KF Roztwdr wodny lub ciato state - - R R
Fluorek sulfurylu SOF, - nr - - -
Fluorokrzemian sodu F,Na,Si - - - - -
Formaldehyd CH,0 37% w wodzie 40/L 0 R R
Fosfor czerwony P - - - - -
Fosforan amonu (NH,),PO, Roztwor wodny lub ciato state 60 0 R R
Fosforan disodowy Na,HPO, Roztwor wodny lub ciato state - - R R
Fosforan sodu Na,PO, Roztwor wodny lub ciato state 20 - R R
Fosforan sodu Na,PO, Roztwor nasycony R - R R
Fosforan sodu Na,PO, - R - - -
Fosforan tributylu C,.H,0,P - 80/L L 20 | R
Fosforan trietylu CH,;,0,P - - 0 - -
Fosforan trikrezylu CH,NO, - R 0 20 R
Fosforan wapnia Ca,(PO,), - - - R R
Fosgen CC1,0 - - - - 20/L
Fruktoza CeH,.0 Roztwor wodny lub ciato state R 0 R R
Ftalan amylu - - - - L L
Ftalan dibutylu C,eHx0, - 20 0 L L
Ftalan dioktylu, DOP FDO CyiHse0, - 80/L - | 20L | 20
Furan CH,O - - - - -
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PA12 EHFa
PTFE-PFA
PU ether

Furfural

Gaz fluorowy F, - nr L nr nr - -
Gaz koksowniczy - - 60/L - L L - -
Gaz ziemny - - R 0 20 20 - -
Gin - - - 0 20 20 - -
Gliceryna C,H0, Roztwér wodny lub ciecz 60/L 0 R R - -
Glicyna C,HNO, Roztwdr wodny lub ciato state - - R R - -
Glikol amylowy - - R - - - - -
Glikol butylenowy - - - - R R - -
Glikol dietylenowy CHi0, - 60 - R R - -
Glikol etylenowy CHO, Roztwdr wodny lub ciecz 60/L 0 R R nr L
Glikol propylenowy C;H0, Roztwor wodny lub ciecz 40/L - R R - -
Glukoza Roztwdr wodny lub ciato state R 0 R R - -
I T e e e e e
Heksachloro-1,3-butadien C,Cl; - - - - - - -
Heksachlorobenzen CyCl, - - - R L - -
Heksachloropropen C,.H,Cl0, S = = nr L - -
Heksafluorokrzemian amonu HyFN,Si Roztwdr nasycony - - R R - -
Heksametylodiamina CeH,eN, - - - - - - -
Heksametylofosfotriamid - - - - - - - -
Heksan Ceys - 60/L 0 L L - -
Heptan CHe - R 0 nr 20/L - -
Hydrazyna NH, Roztwor wodny lub ciecz - 0 - - - -
Hydrochinon CeH:0, - - 0 - - -
Hydroksyloamina H,NO do 12% - - R R - -
S
Izobutanol CH,0 - - 0 - - - -
Izoforon CH,,0 - - - - - - -
Izooktan, 2,2,4-trimetylopentan, czysty CH,, - 5 0 20L | L - -
Izopentan, 2-metylobutan CH,, - - - nr nr - -
Izopropanol C,H0 Roztwor wodny lub ciecz 30/L 0 - - - -
Izopropyloaceton, 4-metyl,2-pentanon, MIBK CH,,0 - 60/L 0 20 20 - -
Izopropyloamina C,HN - - - nr nr - -
Izopropylobenzen, kumen CH,, - - 0 - - - -
Jodek metylenu CH,l, - - - - - - -
Jodek potasu Ki Roztwdr wodny lub ciato state 60 0 R R - -
Jodek sodu Nal Roztwdr wodny lub ciato state - 0 R R - -
Jodoform CHI, - - - - - - -
Jodowodor HI Roztwor wodny - - - - - -
Jodyna 1, 10% w rozpuszczalniku bezwodnym - 0 nr nr - -
Jodyna, gaz 1, - - 0 - - - -
N
Kamfora CoH,s0 - - - nr L - -
Kazeina - - R - - - - -
Keton diizobutylowy CgH,s0 - - - L L - -
Keton diizopropylowy CH,0 - - - - - - -
Klej - - - - R R - -
Krezol (mieszanina izomerdw) - - nr 0 20/L | 20/L - -
Kriolit Na,AlF, - - - - - - -
Kwas acetylosalicylowy CoH:0, - - - R R - -
Kwas adypinowy CeH,,0, Roztwor nasycony R 0 R R - -
Kwas akumulatorowy H,S0, - - - R R nr L
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Kwas aminobenzoesowy - -
Kwas arsenowy H,AsO Roztwor wodny
Kwas azotowy HNO, 3% w wodzie
Kwas azotowy HNO, 11-70% w wodzie
Kwas azotowy HNO, do 10% w wodzie
Kwas azotowy, pary HNO, -
Kwas benzenosulfonowy CH0,S Roztwér wodny lub ciato state
Kwas benzoesowy CHe0, -
Kwas borowy H,BO, 3% w wodzie
Kwas borowy H,B0, -
Kwas bromowodorowy HBr Do 50% w wodzie
Kwas bromowy HBrO, Roztwor wodny
Kwas bursztynowy CHO, -
Kwas chlorobenzenosiarkowy CeH;0,5CI Roztwdr wodny lub ciato state
Kwas chlorooctowy C,H,ClO, Roztwor wodny lub ciato state
Kwas chlorosiarkowy CIHSO, -
Kwas chlorowy HCIO, do 10% w wodzie
Kwas chromowy H,Cr0, 50% w wodzie
Kwas chromowy H,CrO, do 40% w wodzie
Kwas cytrynowy CeH:0, 3% w wodzie
Kwas cytrynowy CeH0, Roztwor wodny lub ciato state
Kwas cytrynowy - Olio di limone
Kwas dichlorooctowy C,H,C1,0, Roztwdr wodny lub ciecz
Kwas dichloropropionowy C,H,C1,0, -
Kwas dwuglikolowy C,H:0; -
Kwas fluoroborowy Roztwor wodny
Kwas fluorowokrzemowy H,SiF, Stezony
Kwas flurowodorowy HF -
Kwas fosforowy H,PO, 3% w wodzie
Kwas fosforowy H,PO, Do 50%
Kwas ftalowy CgHy0, -
Kwas fumarowy CH,0, -
Kwas galusowy CH,0, -
Kwas glikolowy C,H,0, -
Kwas glutaminowy C,H,NO, -
Kwas jabtkowy CHO, Roztwdr wodny lub ciato stafe
Kwas kaprylowy CoHi0, -
Kwas krezolowy CH,CH,0H -
Kwas laurynowy C,,H,0, 3% w wodzie
Kwas laurynowy C,H,,0, -
Kwas linolowy G, -
Kwas maleinowy CH,O0, Roztwor wodny lub ciato state
Kwas mastowy C,H,0, -
Kwas metakrylowy, MAA CH:0, -
Kwas metanofulfonowy CH,0,S Roztwor wodny lub ciecz
Kwas mlekowy C,H:0, 3% w wodzie
Kwas mlekowy C,H0, Roztwor wodny or pure
Kwas moczowy C,H,N,0, -
Kwas mrowkowy CH,0, 3% w wodzie
Kwas mrowkowy CH,0, Roztwor wodny lub ciecz
Kwas nadchlorowy HCIO, 70% w wodzie
Kwas nadchlorowy HCIO, 10% w wodzie
Kwas nikotynowy C,H.NO, -
Kwas octowy C,H,0, 80% w wodzie
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Zwigzek chemiczny Wzor Stezenie
Kwas octowy CH,0, 3% w wodzie
Kwas octowy CH,0, 10% w wodzie
Kwas oleinowy CgHy,0, 3% w wodzie
Kwas oleinowy C,eH,0, S
Kwas ortofosforowy H,PO, -
Kwas palmitynowy CRB0s -
Kwas pikrynowy CeHN,0, Do 10%
Kwas podchlorawy HCIO Roztwor wodny
Kwas salicylowy, stezony CH0, -
Kwas selenowy H,Se0, Roztwor wodny lub czysty
Kwas siarkowy H,S0, 3% w wodzie
Kwas siarkowy H,S0, 60-93% w wodzie
Kwas siarkowy H,S0, 93-98% w wodzie
Kwas siarkowy H,S0, do 60% w wodzie
Kwas siarkowy H,S0, Do 10%
Kwas siarkowy, opary H,S0, -
Kwas solny HCI 3% w wodzie
Kwas solny HCI stezony
Kwas stearynowy C,;H0, 3% w wodzie
Kwas stearynowy C.aH5e0, -
Kwas szczawiowy C,H,0,x2H,0 10% w wodzie
Kwas taninowy CreHy,0, -
Kwas tioglikolowy CH,0,8 -
Kwas trichlorooctowy C,HCL0, 50% w wodzie, czysty
Kwas trichlorooctowy C,HCL,0, do 10% w wodzie
Kwas trifluorooctowy CHF,0, 50% w wodzie
Kwas trifluorooctowy CHF,0, -
Kwas weglowy H,CO, S
Kwas winowy C,HO, 10% w wodzie
L
Lakier - -
Lanolina = =
Laurylosiarczan - -
4
£0j - -
tug czarny - -
M
Malonian dietylu CH,0, -
Melasa - -
Merkaptan laurylowy - -
Metafosforan amonu - Roztwor wodny lub ciato state
Metakrylan metylu C;H;0, -
Metan CH, -
Metanol CH,0 3% w wodzie
Metanol CH,0 Roztwor wodny lub ciecz
Metanol Ch,0 6% w wodzie
Metyloamina CHN -
Metylochloroform, 1,1,1-trichloroetan CHCl, -
Mieko - -
Mocznik CH,N,0 3% w wodzie
Mocznik CH,N,0 Roztwér wodny lub ciato state
Morfina C,H,NO Roztwor wodny lub ciecz
Mréwczan etylu C;H0, -
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Zwigzek chemiczny

Stezenie
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PTFE-PFA

PU ester

PU ether

Nadboran potasu - - - - R R
Nadchloran potasu KCIO, - - - R R
Nadchloryn sodu NaClo, Roztwor wodny lub ciato state - - R R
Nadchloryn wapnia Ca(Clo,), - - - 20 R
Nadmanganian potasu KMnO, Roztwér wodny lub ciato state nr 0 L L
Nadsiarczan amonu (NH,),S,0, Roztwor wodny lub ciato state nr 0 R R
Nadsiarczan potasu K,S,0, - - - R R
Nadtlenek benzoilu C.H,0, - - - - -
Nadtlenek sodu Na,0, - - 0 | 20 | 201
Nadtlenek wodoru H,0, do 20% w wodzie 40/L 0 L R
Nadtlenek wodoru H,0, 90% w wodzie nr 0 20/L | 20/L
Nafta - - 60/L 0 nr nr
Nafta lotnicza (JP4, JP5) - - - 0 - -
Naftalen CioHs - 80/L 0 nro| 20/
Naften - - 60/L 0 20/L | 20/L
Nikotyna CioHuN, - - - R R
Nitrobenzen CeH,NO, - 20/L 0 nr nr
Nitroetan C,H;NO, - - - 20/L | 20/L
Nitrogliceryna C.HN0, - - - - -
Nitrometan CH,NO, - - 0 20 20
Nitrotoluen C,HNO, - : - nr nr
Y K A A N R R
Ocet C2H402 = L 0 R R
Octan amonu CH,COONH, Roztwor wodny lub ciato state 50 0 R
Octan amylu CH,0, - 80/L 0 nr L
Octan butylu CeH,.0, - 80/L L L L
Octan cynku C,H,0Zn Roztwor wodny - - - -
Octan etylu CH;0, - 60 0 | 20L | 20
Octan glinu CHAIO, Roztwér wodny lub ciafo state - - - -
Octan metylu CH,0, - 60 0 20 | 20
Octan miedzi Cu(CH,CO00), Roztwdr wodny lub ciato state - - - -
Octan niklu CHNiO, Roztwor wodny lub ciato state - - - -
Octan otowiu Pb(C,H,0,), Roztwér wodny lub ciato state - 0 R R
Octan potasu CH,COK Roztwor wodny lub ciato state - - R R
Octan propylu C.H,0, . . 0 . .
Octan sodu C,HNao, Roztwor wodny lub ciato state 40/L 0 R R
Octan wapnia Ca(CH,C00), Roztwdr wodny lub ciato state - - - -
Octan winylu C,HO, - - - L R
Oktan CoHig - 60/L - R R
Oktanol CeH,s0 - - - 200 | 200
Okten CHie - - - - -
Olej bawetniany - - R 0 L R
Olej hydrauliczny - - L - - -
Olej kokosowy - - R 0 L L
Olej kukurydziany - - R 0 R R
Olej Iniany - - R 0 L R
Olej napedowy - - 60 0 L/20 L
Olej oliwkowy - - R 0 20/L | 20/L
Olej palmowy - - R 0 20 20
Olej przktadniowy - - R 0 R R
Olej roslinny - - R 0 L R
Olej rycynowy - - R - R R
Olej silikonowy - - R 0 R R
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Przepracowane oleje

Rodanek potasu

Rodanek sodu

Ropa naftowa

Rozpuszczalnik, varsol, white spirit
Rtec

Salicylan metylu
Sebacynian dibutylu
Siarczan amonu
Siarczan amonu i glinu
Siarczan baru

Siarczan chromu i potasu
Siarczan cynku

Siarczan dimetylu
Siarczan disodowy

KSCN - - -
NaSCN Roztwor wodny lub ciato state - =
- - 80/L -

Hg - R 0
C,H,0, - - 0
C18H3404 - - -
(NH,),SO, Roztwor wodny lub ciato state 60/L 0
(NH)AISO,), Roztwér wodny lub ciato state - -
BaSO, - 20 -

= Roztwor wodny Iub ciato state 20/L =
Zn30, Roztwér wodny lub ciato state - 0
CH,0,S - 40/L -
Na,HSO, - - -
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Zwigzek chemiczny Wzor Stezenie A
e
xR
Olej silnikowy - -
Olej sojowy - -
Olej tatowy - - - - - -
Olej z orzechéw arachidowych - - R 0 20 20
Oleje do gwintowania - - - - - -
Oleje mineralne - - R 0 20/L L
Oleum, kwas siarkowy dymiacy H,50,+10%S0, - L 0 nr nr
0zon 0, - 20/L 0 nr 20/L
e e e e e
Paliwa ciezkie - - 60/L 0 20/L L
Paliwa kategorii C - - - - - -
Paliwa kategorii CE 10 - - - - - -
Paliwa kategorii CM15 - - - - - -
Paliwa kategorii E85 - - - - - -
Palmitynian sodu Cy6Hy0, - - - - -
Para wodna H,0 - nr - - -
Parafina - - - 0 L R
Parafina ciekia, olej parafinowy - - 60 0 L R
Pary bromu, suche Br, - nr 0 nr nr
Pentachlorek antymonu ShCl Ciato state nr - R R
Pentachlorek fosforu PCl, - - - - -
Pentanol, alkohol amylowy CH,,0 - 60/L 0 L L
Pirogalol CeH:0, Roztwor wodny lub ciato state - - - -
Pirydyna CHN - 20/L 0 L L
Piwo - - L 0 R R
Plyn hamulcowy - - - - 20/L | 20/L
Ptyn po goleniu - - - 0 nr nr
Podchloryn sodu NaClO do 15% w wodzie nr 0 20/L R
Podchloryn wapnia Ca(Clo), Roztwér wodny lub ciato state nr 0 R R
Poli(alkohol winylowy) (C,H,0), - - - - -
Poli(octan winylu) (CH0,), - - - - -
Poli(tlenek etylenu) CpHy+20,., - - - - -
Potas K - - - - -
Powietrze - - R R R R
Propan, skroplony CH, - R 0 - 20
Propanol CH,0 Roztwdr wodny lub ciecz - 0 R R
Propyloamina C,HN - - , B B
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Terpentyna

Tetraboran potasu
Tetrabromoetan
Tetrachlorek tytanu
Tetrachloroetan
Tetrachloroeten
Tetrachlorofenol
Tetraetylootdéw, benzyna otowiowa
Tetrahydrofuran
Tetrametylomocznik
Tiocyjanian amonu
Tioglikol, 2-merkaptoetanol
Tiosiarczan potasu

28274

K,B,0

2477

C.H.Br

2224

TiCl,
C,H.Cl

22274

c,Cl,

CH, Pb

8 20

C,H,0
NH,SCN

KZSZOS

Zwigzek chemiczny Wzor Stezenie
Siarczan glinu AL(S0,), Roztwor wodny lub ciato state
Siarczan magnezu Mgs0, Roztwor wodny lub ciato state
Siarczan magnezu MgSO0, Roztwor wodny lub ciato state
Siarczan manganu MnSO, Roztwor wodny lub ciato state
Siarczan metylu CH,SO0, -
Siarczan miedzi Cuso, Roztwor wodny lub ciato state
Siarczan niklu NiSO, Roztwér wodny lub ciato state
Siarczan ofowiu PbSO, -
Siarczan potasu K,S0, Roztwdr wodny lub ciato state
Siarczan sodu Na,SO0, -
Siarczan srebra Ag,S0, -
Siarczan wapnia Cas0, =
Siarczan zelaza Fe,(S0,), -
Siarczek baru BaS -
Siarczek potasu K,S -
Siarczek sodu Na,S 3% w wodzie
Siarczek sodu Na,S Stezony lub maz
Siarczek wapnia CaS -
Siarczek zelaza Fes0, -
Siarka Sg -
Siarkowodor H,S Roztwor wodny
Skrobia - -
Smalec - -
Smofa - -
Sok owocowy, zawiesina - -
Sok pomidorowy - -
Solanka - -
Solanka, stezona - -
Solanka, stezona, chlorowana - -
Sole magnezu - stezony
Sod Na -
Sod, amalgamat - -
Spirytus alkoholowy - 40% Ethyl Alcohol
Stearynian butylu - -
Stylben C,H, -
Styren CaH, .
Sulfoniany kwasow ttuszczowych - -
Szczawian amonu C,H,N,0 -

Roztwdr wodny lub ciato state

Roztwdr wodny lub ciecz

Roztwor wodny lub ciato state
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Wazelina

Weglan amonu

Weglan baru

Weglan bizmutylu
Weglan magnezu
Weglan miedzi

Weglan potasu, stezony
Weglan sodu

Weglan wapnia
Weglowodory alifatyczne
Weglowodory aromatyczne
Whiskey

Woda

Woda amoniakalna
Woda bromowa

Woda chlorowa

Woda destylowana
Woda gazowana

Woda krélewska

Woda morska

Woda wapienna
Wodofosforan amonu
Wodorosiarczan aosu
Wodorosiarczan potasu
Wodorosiarczan sodu
Wodorosiarczek wapnia
Wodorosiarczyn sodu
Wodorotlenek baru
Wodorotlenek glinu
Wodorotlenek magnezu

(NH,),CO,
BaCO,
Bi,0,(CO,)
MgCO,
CuCo,
K,CO,
Na,CO,
CaCo,

HNO,+3HCl
Ca(OH),
(NH,),HPO,
NaHSO0,
KHSO,

NaHS04

NaHSO,
Ba(OH),
Al(OH),
Mg(OH),

Roztwdr wodny lub ciato state

Roztwor nasycony

Roztwor wodny lub ciato state
Roztwdr wodny lub ciato state

do 30%

Roztwor wodny lub ciato state
Roztwdr wodny lub ciato state
3% w wodzie
Roztwor wodny lub ciato state
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Zwigzek chemiczny Wzor Stezenie E

<
Tiosiarczan sodu Na,S,0, Roztwor wodny lub ciato state
Tlen 0, - 60/L
Tlenek azotu N,0 - -
Tlenek chlorek glinu - - -
Tlenek etylenu, skroplony CH,0 = 40
Tlenek propylenu CH0 - -
Tlenek wapnia Ca0 - -
Tlenek wegla Co - -
Toluen C.H, - 60/L
Trichlorek fosforu PCl, - -
Trichlorek fosforylu POCI, - L
Trichloro(metylo)silan CH,CI,Si - -
Trichlorobenzen CeHCl, - -
Trichloroetan CHCl, - 20/L
Trichloroetylen C,HCI, - 20/L
Trichlorofenol CH,0Cl, - nr
Trichlorofluorometan cel,s - -
Trifenyloamina CeH,NO, 3% w wodzie -
Trifenyloamina CeH,NO, Roztwdr wodny lub ciecz -
Trifluorek boru BF, - -
Trimetyloamina C,HN Roztwdr wodny or gaz -
Trimetylopentan, izooktan CHig - 60
Tritlenek siarki S0, - 20/L

60
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Zelatyna
Zelazicyjanek potasu
Zelazicyjanek sodu
Zelazocyjanek potasu

Zelazocyjanek sodu

Zywica poliestrowa

C,NFeK,

C,N.FeNa,

C,N,FeK,

C,FeNa,N,

Zwigzek chemiczny Wzor Stezenie
Wodorotlenek potasu KOH > 50% w wodzie
Wodorotlenek potasu KOH 510 10% w wodzie
Wodorotlenek sodu NaOH do 3% w wodzie
Wodorotlenek sodu NaOH greater than 50% w wodzie
Wodorotlenek sodu NaOH do 10% w wodzie
Wodorotlenek tetrametyloamonowy, TMAO C,H,,NO do 10% w wodzie
Wodorotlenek zelaza Fe(OH), -
Wodoroweglan potasu KHCO, Roztwor wodny lub ciato state
Wodoroweglan sodu NaHCO, Roztwdr wodny lub ciato state
Wodortlenek wapnia Ca(0H), -

Wodosforan sodu Na,HPO, Roztwor wodny lub ciato state
Wodosiarczan metylu CH,0,S Roztwor wodny lub ciecz
Wodosiarczek wapnia Ca(Hs0,), Roztwdr wodny lub ciato state
Wodosiarczyn wapnia - Roztwdr wodny lub ciato state
Wodor H, -

Wodzian chloralu C,H,C1.0, -

Wodzian hydrazyny, paliwo rakietowe, B-Stoff - Roztwdr wodny lub ciato state
Wybielacz NaClO -

Roztwdr wodny lub ciato state
Roztwdr wodny lub ciato state
Roztwor wodny lub ciato state
Roztwor wodny lub ciato state
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